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RESUMO: A laje é a primeira cobertura da casa e o terceiro elemento da estrutura de concreto
armado que da sustentag@o para a casa, ¢ uma superficie plana, dimensionada para suportar ¢ distribuir
o peso do telhado e caixa d’agua para as vigas. Atualmente, existem varias alternativas para a
producdo de lajes, uma delas € a laje pré-moldada ou pré-fabricada. Essas sdo as mais comuns nas
casas ¢ podem ser aplicadas em vdos de até 12 metros. Além disso a resisténcia das lajes vem das
vigotas de concreto armado, onde podem ser trelicadas ou em “T”. Ademais, a altura da vigota tem
influéncia na resisténcia da laje. Logo, o objetivo desse trabalho ¢ demonstrar a eficacia da laje pré-
moldada, mostrando as vantagens e desvantagens de usar essa técnica e sua produ¢do inicial até a
montagem na construgao.
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THE INFLUENCE OF THE SLAB
PRE-MOLDED IN CIVIL WORK

ABSTRACT: The slab is the first roof of the house and the third element of the reinforced concrete
structure that supports the house, it is a flat surface, sized to support and distribute the weight of the
roof and water tank to the beams. Currently, there are several alternatives for the production of slabs,
one of them is the precast or prefabricated slab. These are the most common in homes and can be
applied in spans of up to 12 meters. In addition, the strength of the slabs comes from the reinforced
concrete joists, where they can be trussed or in “T”. Furthermore, the height of the joist has an
influence on the strength of the slab. Therefore, the objective of this work is to demonstrate the
effectiveness of the precast slab, showing the advantages and disadvantages of using this technique
and its initial production until assembly in construction.
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INTRODUCAO

A laje é uma estrutura que realiza a interface entre pavimentos de uma edificacdo, podendo dar
suporte a contrapisos ou funcionar como teto, ela se apoia em vigas e realizam a distribuicdo ideal da
carga da construcdo. Existem diversos tipos de lajes e uma delas ¢ a pré-moldada, ¢ um material de
construcdo fabricado por meio da colocagido de concreto em um molde, esse concreto é levado para ser
curado em uma area controlada que ird garantir a qualidade da pega, ele oferece um processo mais
rapido, seguro e acessivel do que o concreto comum, que ¢ preparado diretamente no local da
construcdo, além de ser produzido em fabricas com um alto controle de qualidade, ¢ um material
barato.

E possivel construir tudo com muito mais agilidade, como as pecas sdo feitas em um local
separado, ha a possibilidade de construir varias simultaneamente, diferente de uma constru¢do comum,
o ultimo andar de um edificio ja pode estar sendo produzido na fabrica enquanto a sua base ainda nem
foi iniciada. Apos construida, basta deixar a pega armazenada em local apropriado até o momento da
instalacdo, por essas razdes a industria de estruturas pré-moldadas ndo para de crescer e atender a uma
demanda vertical. Existem diversos tipos de lajes pré-moldadas que sdo classificadas em: trelicada
com lajota, trelicada com EPS, alveolar, painel trelicado, vigota T.



DESENVOLVIMENTO

Quando se fala em lajes pré-moldadas, fica facil enumerar as suas vantagens, sua rapidez no
término da obra ¢ uma delas, como o processo de montagem dessas lajes é razoavelmente simples,
como consequéncia temos o rapido término da obra, o que € excelente para prazos curtos ou
or¢amentos apertados. Tem uma boa resisténcia, por ser produzida industrialmente, essas lajes contam
com um processo de fabricagdo de alta tecnologia, o que, consequentemente, traz excelente qualidade
para a construcao das edificagdes de qualquer porte. Além disso, se comparadas as lajes tradicionais,
as pré-moldadas proporcionam melhor acabamento e resisténcia. Porém coberturas que possuem
angulagdo ingreme, tornam a execu¢do mais complicada.

Nas lajes trelicas, a desvantagem ¢ que o material utilizado dificulta a necessidade de fazer
furos e aberturas, além de nao ser um material muito aderente, necessitando a aplicagdo de chapisco ou
gesso para o uso de revestimentos

A laje pré-moldada trelicada com lajota é muito usual, uma vez que sua estrutura funciona
bem em vaos relativamente amplos, nesse tipo de laje, as vigotas de concreto armado servem de apoio
para a lajota, que pode ser feita tanto de concreto como de cerdmica, possuem uma nervura
transversal, que auxiliam no travamento das nervuras principais, no que ajuda a oferecer equilibrio
comportamental das estruturas. Também contam com dois tipos especificos de armaduras, uma delas ¢
a armadura complementar, que busca aumentar a resisténcia da laje, ela é posicionada em pontos
opostos da instalagdo, de forma diferente com relagdo ao comprimento das nervuras, o outro tipo de
armadura ¢ a de distribuigdo, ela é posicionada de forma transversal nas nervuras, com a fungdo de
combater os efeitos da retragdo, e assim tendo um controle de abertura de fissuras, para distribuir as
cargas pontuais.

Oferecem maior facilidade para embutir tubulagdes eliminando forros falsos, possuem baixo
peso proporcionando a redugdo de reacdo nos apoios aumentando a eficiéncia da laje, outra grande
vantagem ¢ que ela ¢ bem mais leve do que os modelos tradicionais e uma laje leve ¢ importante para
garantir uma estrutura menos pesada, isto €, com pilares e vigas que recebem cargas menores, gerando
mais economia e agilidade em todo o processo de construgao.

A laje pré-moldada trelicada com EPS ¢ formada por vigotas de concreto que tém o espago
entre si ocupados com blocos de isopor que formam a base da laje, esses blocos sdo encaixados entre
as trelicas, apds completar a instalacdo do EPS, sdo posicionadas escoras que dardo sustentagdo a
concretagem superior, deve-se ficar atento durante sua concretagem pois nao se deve colocar for¢a em
cima e nem pisar no isopor porque seu o material é fragil, no decorrer da fase da concretagem ¢
necessario espalhar com aten¢do o concreto com o auxilio de um vibrador para preencher os espagos
completamente.

Ao optar pela laje treligada com EPS, vocé tera um maior isolamento térmico e acUstico em
sua construgdo, possibilitando que os ambientes existentes sejam mais agradaveis. Ainda, consegue
colaborar com a eficiéncia da redugdo de energia da edificacdo, conseguindo reduzir o uso de ar-
condicionado, por exemplo, uma vez que os ambientes estardo com temperaturas mais agradaveis.
Entdo, unindo o EPS com o concreto, além de alinha-lo com a espessura da laje, consegue trazer uma
série de beneficios.

Ja a laje alveolar ¢ constituida por painéis de concreto protendido vazados pelos alvéolos
longitudinais, que contribui para o peso da pega, dessa forma, auxilia também frente a carga que ¢
descarregada nas vigas e pilares da construcdo, a fabricacdo desse modelo apresenta elevada
resisténcia a compressdo, sendo assim, muito utilizada em construgdes de grande porte como espagos
comerciais, supermercados, hospitais, shoppings, universidades dentre outros estabelecimentos.
Dispensam grande parte dos servigos de carpintaria, armagdo e revestimento além de ser um sistema
facil de armazenar, esse sistema ainda tem bom acabamento inferior e reduz os custos. Contudo por
causa do peso excessivo e tamanho dos painéis, precisa ser transportada até o local da instalagao por
guindastes.

Seus materiais sdo cuidadosamente selecionados e utilizando centrais modernas que garantem
excelentes condi¢cdes de dosagem e mistura, produz-se um concreto com baixa relagdo agua/cimento,
que além da alta resisténcia a compressdo, protege as armaduras com maior eficiéncia, gragas a sua
baixa porosidade. Para a protensdo sdo utilizados fios e cordoalhas para concreto protendido, sendo
que cada secdo transversal ¢ dimensionada de acordo com o vao e o carregamento a que a laje sera
solicitada.
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A laje pré-moldada de painel trelicado € composta por vigotas de concreto armado que
seguram uma trelica metalica, formando assim nervuras mais robustas e resistentes, sustentando uma
maior capacidade de carga. Os painéis sdo posicionados lado a lado e seu uso ¢ muito indicado para
edificagdes com grandes carregamentos ja que sua estrutura apresenta elevada resisténcia a
compressdo. Além disso, devido os painéis serem bem acabados, ndo necessitam de reboco. Aqui, o
acabamento ¢ feito apenas uma demédo de verniz, com rolo de pintura ou pincel, proporcionando a
impermeabilizagdo da laje, evitando a corrosdo do concreto.

Ja a laje com vigota T, trata-se de um tipo de laje bastante disseminado e conhecido, ¢
considerada a mais tradicional no mercado. Nesse sistema, a laje é composta por vigotas de concreto
feitas com material de concreto ou ceramico. Aqui, as vigotas se tratam de trilhos macigos com segao
transversal, ¢ formado por vigas de concreto no formato de “T”, como o proprio nome ja sugere,
contribuindo para os encaixes das lajotas de concreto ou cerdmica. Em sua utiliza¢do ¢ necessaria uma
camada de concreto que une as pegas, a laje ¢ indicada para pequenas construgdes, visto que nao
resistem a muita carga ou grandes vaos. No entanto ndo suporta sobrecargas que nao foram previstas
previamente, ou seja, dificilmente a planta da casa poderda ser mudado drasticamente apds sua
instalacdo.

Para uma correta montagem da laje pré-moldada, devemos seguir alguns itens de extrema
importancia. Primeiramente devemos observar cuidadosamente o nivelamento das vigas de apoio da
laje, para que haja uma correta ¢ uniforme distribuigdo de cargas sobre a estrutura.

Sobre o escoramento das pré-moldadas temos que ter em mente que € a primeira providéncia e
uma das partes mais importantes para a execucgdo de sua laje, deve ser feito antes da colocacdo das
vigotas, apoiado em bases firmes, de preferéncia no contra piso e sob escoras, escoras devem ser
colocadas no sentido inverso ao de apoio das vigotas, antes da colocag¢do dos blocos, nunca forgando
as vigas para cima. O prazo minimo para retirada dos escoramentos ¢ de 18 dias apods ter sido
executada a laje, para lajes em balango o prazo ¢ de 28 dias.

Apds o término da montagem, marque os pontos de luz com a colocacdo da pega pré-moldada
para o ponto de energia, que substitui uma pega de ceramica, e se EPS, coloca-se a caixa de ponto de
luz cortando o EPS no local exato.

A armadura de distribuigdo (malha) deve ser utilizada em todas as lajes. A ferragem deve ser
distribuida no sentido transversal as vigas com ferros na bitola minima 4.2 espagadas no maximo a
cada 23 cm ou 5.0 espacadas no maximo a cada 30 cm. Esta armadura ¢ importante pois distribui a
carga sobre a laje e evita fissuras na capa de concreto.

A ferragem negativa deve ser distribuida no mesmo sentido das vigas e utilizada para garantir
0 apoio das vigas tanto nas laterais como nos apoios intermediarios formando a continuidade nos
encontros das vigas. Deve ser utilizada sempre que houver cargas concentradas ou balangos na laje
Antes de iniciar a concretagem, faga uma verificagdo do registro da laje e todo o escoramento e
instalacdes que possam estar sobre ela. Molhe montada de preferéncia. Posicione tabuas ou
compensados para transitar sobre a laje. Nunca deixe uma camada de concreto maior de 7 cm, pois
podera quebrar. Posicione um compensado para receber o concreto e utilize rodos para espalhar o
concreto. E recomendado o uso de vibradores para garantir que ndo ha vazios no concreto. Garanta
que o concreto tenha contato com as vigas. Depois de pronta, molhe regulamente durante cinco dias.
Isso garante a hidratagdo do concreto.

CONCLUSAO

A laje pré-moldada pode ser considerada, a partir de um ponto de vista estrutural, como tendo
0 mesmo comportamento e propriedades de uma laje produzida no local da obra através do processo
de concretagem em formas, a sua variedade de técnicas de execugdo sdo essenciais para facilitar seu
encaixe na obra. Portanto, ela é capaz de combinar as grandes vantagens de um processo de pré-
fabricac¢do com as propriedades das mesmas, quando produzidas em moldes concretados na obra.
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