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RESUMO: Este trabalho apresenta uma forma alternativa para a execugdo de detalhes decorativos em
fachadas de edificios que consiste em molduras pré-moldadas em poliestireno expansivo (EPS),
revestidas por uma membrana de prote¢do. O trabalho apresenta um estudo comparativo entre molduras
de se¢do transversal de 15 por 21 centimetros, executadas em concreto armado e com molduras pré-
moldadas em EPS. Comparou-se dados referente ao tempo, material € mdo de obra empregados na
execucdo das duas técnicas. Além do estudo comparativo, este também apresenta uma avaliacdo por
parte de engenheiros, mestres de obra, e trabalhadores do setor da construgdo civil na cidade de
Cascavel-PR sobre as molduras pré moldadas em EPS. Além das vantagens e desvantagens de se
executar os detalhes de fachadas com esta técnica, foram questionados sobre patologias observadas,
dificuldades na adogdo da técnica, e treinamento de pessoal. O estudo comparativo mostrou que as
molduras em EPS podem ser vantajosas, apesar do seu custo de material elevado, devido ao tempo e
mao de obra necessarios para a execugdo do servigo. Entretanto, notou-se uma deficiéncia de mao de
obra especializada na execu¢do das mesmas, além de possiveis patologias que necessitam de maiores
estudos.
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RESEARCH ON THE USE OF PRE-FABRICATED STYROFOAM FRAMES TO EXECUTE
FACADE DETAILS IN CASCAVEL-PR.

ABSTRACT: This paper presents an alternative technology to execute decorative details in buildings’
fagade. This technique consists in pre-fabricated frames made by Styrofoam, covered by a membrane
for its protection. A study was conducted to analyze the pro and cons of using the pre-fabricated
Styrofoam frames when executing fagade details. It also compared the schedule and the cost of executing
a frame with a 15 x 21 cm cross section in reinforced concrete to using the pre-fabricated Styrofoam
frames. A survey with civil engineers and construction workers was conducted to study their perception
of the use of the pre-fabricated Styrofoam frames for fagade details. The comparative study showed that,
even though the cost of materials may be higher when using the pre-fabricated frames, the final cost of
using the technique may be less than when executing in reinforced concrete due to the less time and
human resource required. However, it was also noted that there is a deficiency in qualified people to
apply the technique. Some problems with cracking and deformity of the frames after the finish of the
service was also observed.
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INTRODUCAO

A construgdo civil, especificamente a construgdo de edificagdes, caracteriza-se por ser uma
atividade de produgdo com o uso intensivo de méo de obra, pouca mecanizagdo, falta de seguranga no
trabalho, fluxo descontinuo de produgdo, alta rotatividade e absenteismo (Grankow, 1999). Segundo
Martins e Barros (2003, apud Franklin Jr. & Amaral, 2008) a evolugdo do setor da construgdo civil
iniciou-se nos anos 90, com a abertura do mercado, o que permitiu as empresas do ramo a importagao
de produtos e tecnologias. A estabilidade financeira do primeiro periodo do plano real assim como a



elevagdo do custo de mio de obra também tiveram grande influéncia na evolugao tecnolédgica do setor
(Ceotto, 2002 apud Martins & Barros, 2005). Um material que vém ganhando espaco na construgdo civil
¢ o Poliestireno Expandido (EPS), devido a sua leveza e flexibilidade (Tamaki, 2011).

Das diversas inovagdes que vém surgindo no setor da construgdo civil, destaca-se a utilizagdo
de pré-fabricados em EPS para a execug@o de fachada. Estes sdo pecas pré fabricadas em EPS que
recebem uma membrana de protecdo para tornar-las compativeis para receber o revestimento
convencional, como pintura e argamassa decorativa (Tamaki, 2011). Segundo Barth e Vefago (2008), a
utilizagdo destes painéis aporta beneficios que podem suprir algumas falhas comumente correntes no
uso dos métodos tradicionais, como a dificuldade no controle de qualidade, seguranga e confiabilidade
dos prazos de entrega. Este trabalho apresenta um estudo comparativo entre a execu¢do em concreto
armado e com molduras pré fabricadas em EPS de uma moldura de se¢do transversal 15 x 21 cm.
Também é apresentado uma avaliagcdo de engenheiros civis, mestres de obra, e trabalhadores do setor
da construgdo civil que ja tiveram experiéncia em obra com as molduras pré fabricadas em EPS para
fachadas decorativas.

MATERIAIS E METODOS

O trabalho avalia a utilizagdo das molduras pré moldadas em EPS no aspecto quantitativo e
qualitativo. O estudo quantitativo apresenta dados referente a mao de obra, material, e tempo
empregados na execucdo das molduras. Primeiramente, executou-se dois metros lineares de uma
moldura de se¢do 15 x 21 centimetros em concreto armado. A Figura 1 apresenta o detalhamento da
moldura executada. Em seguida, executou-se dois metros lineares de uma moldura pré fabricada em
EPS de mesma se¢do. Durante a execugdo foram coletados os dados referentes aos materiais e
equipamentos, tipo e quantidade de mao de obra empregada, e tempo de execugdo necessario para cada
um dos métodos avaliados. A partir destes dados, foram elaboradas composigoes de custos por metro
linear para cada tipo de moldura.

Figura 1. Detalhamento da moldura executada em concreto armado com revestimento em massa Unica
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Para os insumos e mao de obra constantes no SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos
e Indices da Construgio Civil) da Caixa Economica Federal, utilizou-se os dados apresentados pelo
mesmo em Abril de 2016. Para os materiais tais como as molduras pré-moldads em EPS e a fita
antifissura utilizada na sua execugdo, buscou-se os dados com um fornecedor do material na cidade de
Cascavel, PR.

A analise qualitativa, por sua vez, apresenta dados um levantamento da opinido de engenheiros,
mestres de obra e operarios da regido de Cascavel-PR a respeito das molduras pré moldadas em EPS.
Foi obtida uma relagdo de construtoras que ja trabalharam com o fornecedor das molduras pré moldadas
em EPS na cidade de Cascavel e regido e aplicado questionarios nos engenheiros, mestres, e operarios
que executaram a técnica. No total, foram entrevistados 5 engenheiros, 5 mestres de obra e 4 operarios,



totalizando 14 funciondrios que ja trabalharam com as molduras pré moldadas em EPS para fachadas
decorativas na regido de Cascavel-PR.
RESULTADOS E DISCUSSAO

A Tabela 1 apresenta a composi¢do de custo para a execugdo de um metro linear da execugéo
da moldura de se¢do 15 x 21 cm em concreto armado, elaborada a partir dos dados coletados durante
estudo. A Tabela 2, por sua vez, apresenta a composi¢ao de custo para a execugdo de uma moldura de
mesmas medidas pré fabricada em poliestireno expansivel.

Tabela 1. Composi¢do de custo para a execugdo em concreto armado

Moldura em Concreto Armado por Metro

Descri¢do do Insumo Unidade | Coeficiente Prego Unitario Subtotal
Ago ca-60, 5,0 mm, dobrado e cortado kg 0,534 RS 3,39 R$ 1,81
Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhdo kg 0,792 RS 3,41 R$ 2,70
Chapa de madeira compensada plastificada para
forma de concreto, de (*2,44 x 1,22*) m, e = 10 mm und 0,354 R$ 14,89 R$ 5,27
Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) kg 0,020 R$ 7,70 R$ 0,15
Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem
langamento m? 0,022 R$ 354,15 R$ 7,84
Argamassa trago 1:3 (cimento e areia grossa) para
chapisco convencional e preparo manual. m? 0,042 R$ 341,12 | R$ 14,33
Argamassa industrializada para revestimentos
(massa tnica) m? 0,009 R$ 671,50 R$ 6,04
Desmoldante protetor para formas de madeira, de
base oleosa emulsionada em agua. 1 0,005 R$ 4,97 R$ 0,02
Prego polido com cabeca 17 x 21 kg 0,270 RS 7,42 R$ 2,00
Sarrafo (2,5 x 5)cm para a estrutura de sustentagdo m 1,000 R$ 4,20 R$ 4,20
Caibro (5 x 6)cm para férma m 4,000 R$ 598 | R$ 23,92
Descri¢do do Servigo Unidade | Coeficiente Prego Unitario Subtotal
Carpinteiro h 1,189 R$ 15,77 | R$ 18,75
Ajudante de carpinteiro h 1,189 R$ 11,85 | RS 14,09
Armador, incluso corte, dobra e montagem. h 1,163 R$ 15,77 | RS 18,35
Ajudante de armador, incluso corte, dobra e
montagem h 1,163 R$ 11,85 | R$ 13,79
Pedreiro h 0,352 R$ 15,79 R$ 5,56
Servente h 0,352 R$ 11,49 R$ 4,05
Total | R$ 142,89

Tabela 2. Composicado de custo para a execugdo em moldura pré fabricada em EPS.

Moldura Pré-moldada em EPS

Descri¢do do Insumo Unidade | Coeficiente Prego Unitario Subtotal
Moldura em isopor para fachada decorativa 15x21cm m 1.000 R$ 38.90 | RS 38.90
Argamassa colante industrializada aciii kg 3.846 RS 1.37 R$ 5.27
Prego polido com cabeca 17 x 21 kg 6.333 R$ 7.42 | RS 46.99
Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) kg 0.004 R$ 7.70 R$ 0.03
Lixa em folha n 120 und 0.300 R$ 0.75 R$ 0.23
Fita antifissura m 5.000 R$ 0.58 R$ 2.90
Cola kg 0.038 R$ 55.00 R$ 2.12
Descri¢do do Servigo Unidade | Coeficiente Preco Unitario Subtotal
Pedreiro h 0.531 RS 15.79 R$ 8.38
Total | RS 104.82

Comparando os valores totais das composi¢des para a execucdo das molduras em concreto
armado e pré-moldada em EPS, percebe-se que a moldura em EPS possui uma vantagem de
aproximadamente 40 reais por metro linear em relagdo a execug¢do da moldura em concreto armado.
Esta diferenca se da, basicamente, pelo tempo e deversidade de mao-de-orbra requerida na execugdo da
moldura em concreto armado. A Figura 2 abaixo apresenta uma comparaggo entre os custos de insumos
e mao-de-obra separadamente.




Figura 2. Comparagdo de custos entre a execugdo em concreto armado e pecas pré fabricadas em EPS.
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Nota-se que a execu¢do em moldura pré-moldada em EPS tem um custo levemente maior em
materiais. Entretanto, a grande demanda de mao de obra e o maior tempo de execugdo exigido na
execucdo da moldura em concreto armado encarece a utilizagdo desta tecnologia. Além do custo da méao
de obra, o tempo de execugdo também foi um grande diferencial da execu¢do com moldura em EPS.
Enquanto que as molduras em concreto armado requerem em torno de duas semanas, as molduras pré
fabricadas ja estavam prontas para receber o acabamento em pintura em 3 dias.

Para a andlise qualitativa, uma das perguntas feitas aos entrevistados foi a respeito de patologias.
A maioria dos entrevistados alegaram ndo terem tido problemas. Entretanto, dois engenheiros relataram
fissuragdo e um terceiro engenheiro teve problemas com abaulamento da peca depois de instalada. De
acordo com o engenheiro que relatou o abaulamento da pega, isto ocorreu devido ao deslizamento da
peca causado pela secagem nao-homogénea da argamassa ACIII e o peso da propria peca. Como
solucdo, adotou-se uma técnica diferente de execugdo. Apds a aplicagdo da argamassa ACIII na parede,
fincou-se pregos de ago na parede, e entdo fincou-se as pegas de EPS sobre esses pregos, ao invés de
realizar escoramento temporario da pega (Figura 3).

Figura 3: Solugéo adotada para evitar o abaulamento da peca.
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Nenhum dos operarios entrevistados alegaram terem recebido treinamento especifico para a
execucdo das molduras. Em todas as construtoras, os operarios receberam instru¢des por parte dos
mestres de obra, que acompanharam a execugdo das primeiras molduras.

Os entrevistados também foram questionados sobre as vantagens e as desvantagens do emprego
das molduras pré fabricadas em EPS. A Figura 4 apresenta as vantagens por eles citadas. Devido o fato
da moldura ja vir de com revestimento proprio, dispensando a execucdo do revestimento argamassado
em obra, as molduras pré moldadas em EPS dificilmente possuem deformidades em suas faces. As
molduras pré fabricadas também sdo mais faceis de se executar. Diferente das molduras moldadas de
concreto armado, as molduras pré moldadas em EPS ndo necessitam de formas ou armaduras, além de
dispensarem a execugdo do revestimento argamassado. Sua leveza também ¢é outro fator que contruibui
para facilitar a instalagdo, uma vez que reduz o esfor¢o necessario na sua aplicagdo.



Figura 4. Vantagens do uso das molduras pré fabricadas em EPS para fachadas decorativas.
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Entretanto, o uso de molduras pré moldadas em EPS possui algumas desvantagens como
mostrado na Figura 5. O fato da peca ser delicada foi citado como uma inconveniéncia, pois além de
inviabilizar o armazenamento das pelas na obra, um maior cuidado no transporte e manuseio do material
¢ exigido. Nenhum dos entrevistados, todavia, disseram terem tido problemas com danos irreparaveis
as pegas. Pequenos danos foram corrigidos com reparos em argamassa. O acimulo de sujeira e a dificil
manuten¢do das molduras apds sua instalacdo foram outras desvantgens citadas pelos entrevistados.
Além disso o prego elevado do material em comparacdo a execugdo em concreto armado ainda inibe a
difusdo da técnica.

Figura 5. Desvantagens do uso das molduras pré fabricadas em EPS para fachadas decorativas.
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CONCLUSAO

Através desta pesquisa pode-se concluir que a execugdo de detalhes de fachada com o emprego
molduras pré moldadas em EPS, apesar do custo elevado do material em comparagdo as molduras
executadas em concreto armado, pode ser mais econdmico quando considerado o fator méo de obra.

Outros fatores como a redugdo de peso na estrutura, a facilidade no transporte, ¢ o menor
desperdicio de material podem contribuir para a reducdo de custos devido a adocdo das molduras pré
moldadas em EPS na obra. Além disso, o melhor acabamento e o tempo necessario para a execugdo do
servico sdo fatores que tém aumentado o emprego das molduras em EPS nas obras da regido de
Cascavel-PR.
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